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N1

Application

Application sur support sec et propre a
saturation* de 'OLEOSTONE Hydro-oléofuge
antitaches en phase acqueuse a effet neutre
sur du TRAVERTIN brut. Application de
'OLEOSTONE sur la moitié du support.

*Saturation : jusqu’a refus de la pierre en appliquant plusieurs couches successives.



https://www.youtube.com/watch?v=3kCyC1QNtOc

N2

Test de saturation

LA GOUTTE D'EAU

Test de |la goutte d’eau en
déposant une goutte d’eau sur
le support traité 10 a 15 minutes
apreés la 1ére couche. La goutte
doit perler pour vérifier si le
support est traité et satureé.

La goutte d’eau perle.

Gros plan sur la goutte d'eau
aprées l'application du produit.



https://www.youtube.com/watch?v=HGW2WuWCsMQ

Test de la tachabilité

ETAPE 1

Application des produits
tachants

ETAPE 2

Le support est essuyé avec un
papier absorbant puis une
eponge humide

ETAPE 3

Plus une trace ni taches des
produits tachants ne restent sur
le support traité.



https://www.youtube.com/watch?v=gfKRVFSua6s

